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Laboranalytik 
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Anlage 9.3 



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

1/3
mS-gS, fg-mg*

1,8 - 3,5 m
 7.8 · 10-4

F1
8.2/0.5

 - /2.9/53.0/44.1
GI
7,3

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  25.07.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  13.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

2/2
mS, gs'

2,7 - 4,5 m
 6.1 · 10-4

F1
1.7/1.0

 - /2.7/96.4/0.9
SE

21,4

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.07.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  17.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

3/1
mS, fs, u'

1,5 - 2,1 m
 1.7 · 10-4

F2
2.5/1.2

 - /5.8/94.0/0.2
SU
4,0

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  20.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

4-1
mS, gs, fs', fg-mg

1,8 - 2,2 m
 5.0 · 10-4

F1
2.6/0.9

 - /1.8/81.5/16.7
SE
0,6

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.4.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Hu Datum:  21.9.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

5/1
mS-gS, fg-mg*

1,9 - 2,4 m
 5.4 · 10-4

F1
7.6/0.3

 - /2.9/57.2/39.9
SI
5,5

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  19.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

6/3
mS-gS, fg-mg*

2,5 - 4,6 m
 5.3 · 10-4

F1
5.4/0.5

 - /1.5/62.7/35.8
SE
5,4

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.07.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  12.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

7-1
mS, gs, fs', fg-mg, u'

1,5 - 2,3 m
 3.1 · 10-4

F2
3.1/1.0

 - /5.6/72.8/21.6
SU
3,1

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.4.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Hu Datum:  21.9.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

8/1
fG-mG, ms-gs*

1,5 - 2,3 m
 5.3 · 10-4

F1
10.2/0.4

 - /1.4/53.6/44.9
GI
3,5

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  18.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

9/3
mS-gS, fg-mg

2,8 - 5,3 m
 4.8 · 10-4

F1
3.2/0.8

 - /2.4/73.4/24.2
SE

10,8

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  30.05.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  19.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

10-1
G, s*

1,5 - 2,3 m
 5.2 · 10-4

F1
8.7/0.4

 - /2.6/56.2/41.2
GI
2,7

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.4.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Hu Datum:  21.9.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

11/1
mS-gS, fg-mg*

1,5 - 2,3 m
 6.0 · 10-4

F1
4.1/0.8

 - /1.9/66.8/31.3
SE
3,9

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  20.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

12/1
S, fg, mg, u'
1,5 - 2,3 m
 4.2 · 10-5

F2
22.7/1.7

2.9/5.9/52.2/38.9
SU
5,3

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  21.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

13/1
mS-gS, fg-mg

0,8 - 6,0 m
 4.0 · 10-4

F1
2.4/1.0

 - /2.2/78.4/19.5
SE

11,4

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  04.06.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  12.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

14/1
mS-gS, fg-mg

0,3 - 6,0 m
 5.9 · 10-4

F1
2.9/0.8

 - /2.7/77.2/20.1
SE

12,0

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  04.06.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  12.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

17/3
mS, gs, fg'
2,5 - 4,0 m
 4.9 · 10-4

F1
2.2/1.0

 - /3.0/86.8/10.2
SE

13,5

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.07.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  17.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

18/1
S, fg-mg, u'
1,5 - 2,1 m
 1.7 · 10-4

F2
4.7/1.0

 - /5.3/72.0/22.7
SU
4,7

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  19.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

19-1
mS, gs, fg-mg

1,5 - 2,3 m
 4.9 · 10-4

F1
3.0/0.9

 - /3.6/78.5/17.8
SE
5,0

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.4.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Hu Datum:  21.9.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

20/1
mS, fs

1,8 - 2,3 m
 2.6 · 10-4

F1
2.2/1.3

 - /2.5/97.5/0.1
SE
1,2

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  19.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

21/1
mS, fs', gs', fg-mg', u'

1,5 - 2,3 m
 3.9 · 10-4

F2
2.1/1.0

 - /5.0/83.8/11.2
SU
7,6

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  20.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

22/1
S, fg-mg

1,5 - 2,2 m
 2.8 · 10-4

F1
3.3/1.0

 - /4.3/78.3/17.4
SE
0,8

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  12.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

23/1
U, s, t'

0,5 - 3,5 m
 1.1 · 10-7

F3
9.7/2.8

7.5/73.1/16.1/3.2
UL-UM

21,7

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  05.06.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  17.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

24/2
mS, fs', gs', fg-mg'

1,6 - 2,7 m
 3.8 · 10-4

F1
2.4/1.0

 - /0.9/85.2/13.9
SE
3,1

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.07.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  17.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

25/1
mS, gs, fs', fg'

1,5 - 2,3 m
 2.4 · 10-4

F1
2.7/1.1

 - /3.6/89.4/7.0
SE
2,7

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.04.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  18.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

26/1
mS-gS, g*
0,6 - 6,0 m
 6.1 · 10-4

F1
3.7/0.7

 - /2.4/63.7/33.9
SE

11,8

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  05.06.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  18.09.18



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (berechnet aus KV):
Frostempfindlichkeit:
Cu/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodenklasse DIN 18196
Wassergehalt (M.-%)

27/1
mS, fs

0,4 - 2,6 m
 1.8 · 10-4

F1
2.3/1.1

 - /4.3/94.8/1.0
SE
4,0

B
ericht:

A
nlage:

Bemerkungen:

BoPHYS GmbH
Gewerbeallee 5
04821 Brandis

Tel.: 034292 / 641080

Prüfungsnummer:   445/18

Probe entnommen am:  26.07.18

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  

Körnungslinie
Projekt: 110 kV-Ltg. Anschluss ATP Kronau

BoPHYS-Projekt-Nr: 3970818
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbHBearbeiter:  Bo. Datum:  13.09.18
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