
Regierungspräsidium Karlsruhe
Sachgebiet Straßenbau- und Geochtechnik

Datum: 04.01.2012 Blatt 1

Straße: B 39 / L 722 KNP bei Altlußheim

Netzknoten: BK 1-4: VNK 6616 001 - NNK 6616 002; BK 5+6: VNK 6616 002 - NNK 6617 055; BK 7: VNK 6616 002 - NNK 6616 003

Bohrkern Nr.:

Station:

Lage zur Achse:

1. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm 0/8 3,5 0/8 3,0 0/11 4,0 0/11 4,0 0/11 5,0 0/8 2,5 0/8 4,0

2. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm 0/16 8,5 0/16 9,5 0/22 6,0 0/8 1,5 0/16 3,5 0/22 4,5 0/22 3,0

3. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm 0/11 5,5 0/16 5,0 0/16 4,0 0/32 6,0 0/16 7,5 0/11 2,0 0/11 2,0

4. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm 0/11 5,5 0/11 3,0 0/32 6,0* 0/32 13,5

5. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm

6. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm

7. Schicht (Korngr.+ Dicke): mm/cm

Tränkdecke 4,0 3,5 3,5

Gesamtstärke cm: 17,5 23,0 17,0 17,5 29,5 9,0 9,0

Tragschicht o. / m. Bindemittel:

chem. Untersuchung auf pechhaltige

Anteile:  

Bemerkungen: B 39 B 39 B 39 B 39 L 722 L 722 B 39

* = kein Schichtenverbund
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Zuordnung erfolgt nach RuVA-StB 01

RuVA-StB 01 PAK n. EPA Penolindex

A  25 mg/kg 0,1 mg/l

B > 25 mg/kg 0,1 mg/l

C
Wert ist 

anzugeben
> 0,1 mg/l

Straße: B 39 / L 722 KNP bei Altlußheim

BK Nr. Station Tiefe ab FOK Phenolindex PAK RuVA-StB 01

1 0+565 0,0 - 3,5 cm

3,5 - 12,0 cm

12,0 - 17,5 cm < 0,1 154 B

< 0,1 3,52 A

2 0+617 0,0 - 3,0 cm < 0,1 2041 B

3,0 - 17,0 cm

17,0 - 23,0 cm

3 0+060 0,0 - 4,0 cm < 0,1 0,45 A

4,0 - 13,0 cm < 0,1 2,11 A

13,0 - 17,0 cm < 0,1 552 B

Tränkdecke 4,5 cm < 0,1 2989 B

4 0+970 0,0 - 5,5 cm

5,5 - 17,5 cm

5 0+040 0,0 - 5,0 cm < 0,1 2,04 A

5,0 - 16,0 cm < 0,1 0,88 A

16,0 - 29,5 cm < 0,1 1,26 A

6 0+070 0,0 - 4,5 cm

4,5 - 9,0 cm

Tränkdecke 3,5 cm < 0,1 1,34 A

< 0,1 541 A

0,0 - 4,5 cm < 0,1 3571 B

7 0+035 4,5 - 9,0 cm

Tränkdecke 3,5 cm

Schotter von BK 1 Untersuchung nach VWV - RC = Z 2

Schotter von BK 6 Untersuchung nach VWV - RC = > Z 2
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