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Mikroplastik als Einfüllstoff
ca. 30 t pro Spielfeld (je nach Bauart & Größe)
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Primäres vs. sekundäres Mikroplastik
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Reitanlagen

Tretschichten von Reitplätzen

- Sand

- Sand mit Zuschlagstoffen

Zuschlagstoffe (Verbesserung Trittfestigkeit 
und Wasserspeicherfähigkeit):

Holzschnitzel, Frässpäne, 
Gatterspäne (Weichholz)

Baumwoll-, Schafwollmaterial

synthetische Zuschlagstoffe 
Kunststoffe und Textilreste 
(Teppichreste, Faserbündel)

(Ebbe-Flut-Plätze)



Aufbau eines Reitplatzes
Beispiel: Dreischichtbauweise 

• Tretschicht: sportfunktionale und sicherheitstechnische Eigenschaften
• Trennschicht: Verhinderung der Vermischung der Trag- und Tretschicht

Abbildung: aquatil/BioRender



• Reitplatzmatten als 
Trennschicht

• Puffer um hohe Stoßkräfte zu 
absorbieren

Aufbau eines Reitplatzes
Beispiel: Dreischichtbauweise

Foto: Ralph Schill

Abbildung: aquatil/BioRender



Aufbau eines Reitplatzes
Beispiel: Dreischichtbauweise 

• Tretschicht: sportfunktionale und sicherheitstechnische Eigenschaften
• Trennschicht: Verhinderung der Vermischung der Trag- und Tretschicht
• Tragschicht: Ableitung von überschüssigem Wasser

Abbildung: aquatil/BioRender
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Sand-Kunststoffgemische
synthetische Zuschlagstoffe

Vollsynthetische
Reitbodenbeläge



Foto: Franz Brümmer

Synthetische Zuschlagstoffe: unterschiedliche Produkte
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Synthetische Zuschlagstoffe / (Ab-)Nutzung / Zerrieb / Vermischung / Mikroplastik



Synthetische Zuschlagstoffe: Zahlen und Definition

Die Zugabemengen der synthetischen Zuschlagstoffe betragen zwischen 1 

und 3 kg pro m², mit einem Massenanteil in der Tretschicht von ungefähr

0,6 bis 1,8 % (Hemker et al., 2022)

Rund 100 t/a Mikroplastik gelangen durch Reitplätze in die Umwelt 

(Bertling et al., 2018). 

Mikroplastik ist ein fester polymerhaltiger Partikel mit eventuellen

Zusatzstoffen und hat eine Größe von 1 nm – 5 mm bzw. bei Fasern eine

Länge von 3 nm – 15 mm und ein Längen/Durchmesser-Verhältnis von >3 

(ECHA, 2019).



Was für polymere Zuschlagstoffe werden verwendet?

Bei den Zuschlagsstoffen der 

Proben handelt es sich nach

Vergleich der FTIR-Spektren mit der 

Bruker-Datenbank um PET 

(Polyethylenterephthalat).

Bestimmung der Kunststoffart

durch Fourier-Transformations-

Infrarot-Spektroskopie (FTIR) am 

Institut für Kunststofftechnik (IKT) 

der Universität Stuttgart.



Weitere Kunststoffe in Reitsportanlagen?

Ablagerungen an Wänden aus

Polyester - keine Kunststoffe aus der 

Tretschicht, sondern Fasern u. a. 

aus Kleidung, Pflegemittel bzw. 

Pferde-decken. 

Foto: Franz BrümmerFoto: Franz Brümmer



Foto: Ralph Schill

Abbildung: aquatil/BioRender

Weitere Kunststoffe in Reitsportanlagen?

Foto: Franz BrümmerFoto: Franz Brümmer



Beprobungen von 19 Reitplätzen (11 Anlagen)

15 mit synth. Zuschlagstoffen

bei allen Plätzen:

Kunststoffaustrag aus Reitplatz

Kunststoff auf den Wegen

Kunststoff in den Entwässerungsgräben

Kunststoff in Abwasserschächten

Direkter Austrag über

Pferd & Reiter, über Geräte und Verwehungen
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Austrag (Mikro-)Plastik von Reitanlagen



Austrag in die Umwelt

alle Fotos: Franz Brümmer



Mikroplastik auf Reitplätzen? Wie entsteht Mikroplastik auf Reitplätzen?

Mikroskopische und mikroskopische
Aufnahmen von Sand mit synthetischen
Zuschlagstoffen einer Tretschicht.
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Der Länge nach vermessene synthetische
Fasern einer Tretschicht.
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Wie entsteht das Mikroplastik auf Reitplätzen?
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Betrachtung nach ECHA-Definition
Länge: 3nm ≤ x ≤ 15mm

Länge/Durchmesser - Verhältnis: >3

Vermessung Faserstärke:

40 – 50 µm



Auswirkungen auf Lebewesen

Abbildung: aquatil/BioRender

Das Projekt wurde gefördert
durch das 

Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft

Ökologischer 
Fußabdruck von 
synthetischen

Zuschlagstoffen
auf Reitplätzen



Chemische Analyse möglicher Schadstoffe

Chemische Analyse von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

(PAK) sowie Fluor, Chlor und Brom und 14 Schwermetallen - fast keine

Werte über den angegebenen Orientierungswerten (LANUV, 2021). 



Ökotoxikologische Analyse

Entwicklungstoxische und akuttoxische Potentiale von Eluaten aus

Reitplatzsedimenten auf Zebrafischembryonen (Danio rerio) und 

Wasserfloh (Daphnia magna)

M.Sc. Tobias Haasis, Prof. Dr. Heinz R. Köhler, Prof. Dr. Rita Triebskorn; 
Arbeitsgruppe Physiologische Ökologie der Tiere, Institut für Evolution und Ökologie, Universität Tübingen (alle Fotos) 



Ökotoxikologische Analyse
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Zuschlag stoff  Holzhä cksel

Zuschlag stoff  Kunststoff

• deutliche Immobilität der 
Wasserflöhe bei hohen
Konzentrationen

• geringere Effekte bei den 
gefilterten Ansätzen -
partikelabhängige Wirkungen

• erhöhte Mortalität, geringere
Schlupfrate bei Kunststoff als
Zuschlagstoff

• geringere Mortalität bei Holz als
Zuschlagstoff

• in gefilterten Eluaten geringer -
partikelabhängige Wirkungen

Wasserflohimmobilität nach 24 und 48 Stunden

Zebrafischembryonen

Wasserflöhe



Reitplätze mit kunststoffhaltigen Tretschichten

• Mikroplastik: Synthetische Zuschlagsstoffe werden zu sekundärem
Mikroplastik

• Primäres Mikroplastik auf Reitplätzen – Faserbündel(?)

• Kunststoffe: Polyethylenterephthalat (PET), Polyester u.a. aus Kleidung bzw. 
Pferdedecken, aber auch nicht charackterisierbare Kunststoffe

• Austragspfade: Pflegemaßnahmen, Wind und Regen, Schuhe und Hufe

• Chemische Analyse: keine auffallenden Grenzwertüberschreitungen bei
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Fluor, Chlor, Brom und 14 
Schwermetallen

• Öktoxikologische Analyse: deutliche Reaktion von Fischembryonen und 
Wasserflöhe auf die Eluate

Zusammenfassung

Das Projekt wurde gefördert durch das Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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NACHGANG:

• Pferdesportverband Südbaden wendet 
sich an UM BW (14.11.2022)

• Antwortschreiben Umweltministerium BW 
(06.12.2022) mit Angebot eines 
Arbeitskreises

• Konstituierende Sitzung Ak „Mikroplastik 
auf Reitplätzen in BW“ (13.03.2023)
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Initiative Pferdesportverbände  und Sportbünde Baden-Württemberg
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Arbeitskreis „Mikroplastik auf Reitplätzen in BW“

• Insg. 4 Sitzungen

• Vertretungen von

• die Pferdesportverbänden BW

• die Sportbünde und LSV BW

• drei Ministerien (UM, KM, MLR)

• Experten & Gutachter für Pferdesport und 
Reitplätze
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Mikroplastik auf Reitplätzen?

1) Proben von Reitplätzen mit synthetischen Zuschlagstoffen

Sekundäres Mikroplastik von zerriebenen Vlieshäcksel und Feinfasern
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Mikroplastik auf Reitplätzen?

2) Proben von synthetischen Zuschlagstoffen (Neuprodukte)

Primäres Mikroplastik? Untersuchungen?
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Mikroplastik auf Reitplätzen?

2) Proben von synthetischen Zuschlagstoffen (Neuprodukte)

Primäres Mikroplastik? Untersuchungen?



Das Projekt wurde gefördert durch das Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Reitplätze mit 
kunststoffhaltigen 
Tretschichten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Ameise in  Mikroplastik
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