
 
Regierungsbezirk Stuttgart 

 

Bundesstraßenbrücken mit Gefahr von Spannungsrisskorrosion 
Str. 
Kat. 

Str. 
Nr Bauwerksname Ort Stadt-/ Landkreis Länge 

B 10 Brücke über 10 bei S-Stammheim / Nord S-Stammheim Stuttgart 27,5 

B 10 Brücke über B 10 bei S-Stammheim / Süd S-Stammheim Stuttgart 27,5 

B 10 Otto-Konz-Brücke S-Wangen Stuttgart 29,53 

B 19 Üfg. der K 3292 Oberkochen Ostalbkreis 62 

B 19 Brücke über den Kocher, DB und K 3292 AA-Unterkochen Ostalbkreis 395 

B 27 Tauber-Brücke Tauberbischofsheim Main-Tauber-Kreis 160,5 

B 27 Sulmtalbrücke Neckarsulm Heilbronn 283,5 

B 27 Brücke über Feldweg Neckarsulm Heilbronn 31,4 

B 27 Üfg. der Spitalstraße  Neckarsulm Heilbronn 57 

B 290 Feldwegbrücke Distelhausen Main-Tauber-Kreis 51,5 

B 290 Tauberbrücke Bad Mergentheim Main-Tauber-Kreis 76,6 

B 290 Brücke über die DB Bad Mergentheim Main-Tauber-Kreis 44,3 

B 297 Marbachbrücke Faurndau Göppingen 11,63 

B 297 Ufg. der Tannenbergstraße Kirchheim/ Teck Esslingen 28,1 

B 297 Schlierbachbrücke Schlierbach Göppingen 44,5 

B 312 Ermstalviadukt Neckartenzlingen Esslingen 363 

 

  



 
Regierungsbezirk Stuttgart 

 

Landesstraßenbrücken mit Gefahr von Spannungsrisskorrosion 
Str. 
Kat. 

Str. 
Nr Bauwerksname Ort Stadt-/ Landkreis Länge 

L 1025 Jagst-Brücke  Bieringen Hohenlohekreis 62,4 

L 1035 Brettachbrücke Bretzfeld-Scheppach Hohenlohekreis 10,5 

L 1075 Brücke über die Lein Leinroden Ostalbkreis 25,8 

L 1075 Lein-Brücke Leinzell Ostalbkreis 42 

L 1075 Lein-Brücke Abtsgmünd Ostalbkreis 18,1 

L 1100 Murrbrücke  Marbach am Neckar Ludwigsburg 49 

L 1115 Neckarbrücke Besigheim Ludwigsburg 77,2 

L 1170 Brenz-Brücke Brenz an der Brenz Heidenheim 37,5 

L 1184 Brücke über Ast Bondorf Böblingen 81 

L 1189 Brücke über ehem. DB Schafhausen Böblingen 11,85 

L 1197 Hofener Brücke Oeffingen Rems-Murr-Kreis 23,2 

L 1207 Üfg. Feldweg Wernau Esslingen 26 

 

 

 

TBW = Teilbauwerk, Ufg = Unterführung, Üfg = Überführung 

Die gelb markierten Brücken sind in der Sammelausschreibung enthalten 


